Die Ergebnisse der Okobilanz zei-
gen, dass sich die Betonlichtschéach-
te in der Gesamtbilanz als 6kologisch
vorteilhafter darstellen. Dies lasst
sich durch die Langlebigkeit und
hohe Dauerhaftigkeit der Betonlicht-
schichte begriinden. Entsprechend
verschiedener Literaturangaben ist
dadurch eine anndhernd doppelte
Lebensdauer bei den Betonlicht-
schachten im Vergleich zu den Kunst-
stofflichtschachten zu erwarten.
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Die Ergebnisse zeigen, dass Licht-
schéachte aus Beton Uber einen ange-
nommenen Lebenszyklus von 50 Jahren
die geringeren Umweltwirkungen verur-
sachen als zum Vergleich Lichtschéch-
te aus Kunststoff. Dieses Ergebnis zeigt
sich Uber alle Wirkungskategorien hin-

Bei der Betrachtung Uber den Lebens-
weg wirken sich die Langlebigkeit und
hohe Dauerhaftigkeit der Betonlicht-
schéchte positiv aus. Bei einem Be-

Betonlichtschéchte werden eher in re-
gionalen Wirtschaftsnetzwerken vertrie-
ben, die mit einer Transportentfernung
von 50 Kilometern angesetzt werden.
Die Transportprozesse zur Baustelle
haben zwar zunéchst eine eher unterge-
ordnete Bedeutung. Erst bei groBen
Transportentfernungen jedoch wirken

Im End-of-Life erhalten die Kunststoff-
lichtschachte eine Gutschrift durch den
Ansatz, dass die Lichtschichte einer
Verbrennungsanlage zugefihrt werden.
In der Mullverbrennungsanlage dienen
sie der Erzeugung von Strom und War-
me und erzielen dadurch einen posi-
tiven Beitrag zur Okobilanz. Dies ist ein
theoretischer Ansatz, der ein mdgliches
positives Szenario am Ende des Le-
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weg. Bei den Kunststofflichtschéchten
zeigt der Lichtschacht aus dem Material
glasfaserverstarktes Polypropylen sehr
hohe Primérenergiebedarfe. Der Licht-
schacht aus glasfaserverstéarktem Po-
lyester hingegen verursacht sehr hohe
Umweltwirkungen in den Emissionen.

trachtungszeitraum von 50 Jahren mus-
sen die Kunststofflichtschachte einmal
h&ufiger erneuert werden als die Beton-
lichtschéchte.

sich die bendtigten Energiestréme er-
kennbar negativ auf die Umweltbilanz
aus. Dies ist aus der Bilanz mit einer
Transportentfernung von 300 Kilometern
erkennbar, in der die Aufwendungen fir
den Transport rund ein Viertel der Auf-
wendungen fir die Herstellung ausma-
chen.

benszyklus abbildet. Sollte der Kunst-
stofflichtschacht jedoch nicht dem Ver-
brennungsprozess zugefuhrt werden,
entféllt die Gutschrift fir die Energiege-
winnung und die Umweltwirkung erhdht
sich. Betonlichtschachte erhalten eben-
falls keine Gutschrift im End-of-Life, sie
kénnen jedoch durch Betonrecycling
in den Wertstoffkreislauf zurlickgefihrt
werden.

Quelle: LCEE Life Cycle Engeneering Experts GmbH: Okobilanz von Lichtschachtsystemen - ein &kologischer

Vergleich von Lichtschachtsystemen in den Materialvarianten Beton und Kunststoff, Darmstadt 2010.



M Wirkungsbilanz

Tabelle 1: Ergebnis der Wirkungsbilanz aufgeteilt nach Lebenszyklusphasen mit einer Transportentfernung von 50 Kilometern

Herstellung 466,7 22,4 489,1 58,2 0,110 0,012 0,014 2,6E-06

Transport 50 17,1 0,0 171 1,2 0,007 0,001 0,001 2,0E-09
Beton

Nutzung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,0E+00

Recycling 21,3 -0,7 20,6 15,7 0,031 0,002 0,004 -1,7E-07

Herstellung 1368,1 13,2 1381,3 42,9 0,083 0,014 0,008 2,7E-06

Transport 50 7,6 0,0 7,6 0,5 0,003 0,000 0,001 9,0E-10
PP-GK

Nutzung 1285,1 12,4 1297,5 52,0 0,101 0,015 0,011 2,5E-06

Recycling -90,6 -0,8 -91,4 8,6 0,015 0,000 0,002 -1,7E-07

Herstellung 735,0 9,1 7441 47,1 0,095 0,020 0,013 1,9E-06

Transport 50 7,6 0,0 7,6 0,5 0,003 0,000 0,001 9,0E-10
GFK

Nutzung 652,0 8,3 660,3 56,3 0,113 0,021 0,016 1,7E-06

Recycling -90,6 -0,8 -91,4 0,015 0,000 0,002 -1,7E-07

Tabelle 2: Ergebnis der Wirkungsbilanz aufgeteilt nach Lebenszyklusphasen mit einer Transportentfernung von 300 Kilometern

Herstellung 466,7 489,1 0,110 0,012 0,014 2,6E-06
Transport 300 102,6 0,1 102,7 7,3 0,043 0,003 0,007 1,2E-08
eten Nutzung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,0E+00
Recycling 21,3 -0,7 20,6 15,7 0,031 0,002 0,004 -1,7E-07
Herstellung 1368,1 13,2 1381,3 42,9 0,083 0,014 0,008 2,7E-06
Transport 300 45,7 0,0 45,7 3,3 0,019 0,001 0,003 5,4E-09
ProaK Nutzung 1285,1 12,4 1297,5 52,0 0,101 0,015 0,011 2,5E-06
Recycling -90,6 -0,8 -91,4 8,6 0,015 0,000 0,002 -1,7E-07
Herstellung 735,0 9,1 7441 47,1 0,095 0,020 0,013 1,9E-06
Transport 300 45,7 0,0 45,7 3,3 0,019 0,001 0,003 5,4E-09
o Nutzung 652,0 8,3 660,3 56,3 0,113 0,021 0,016 1,7E-06
Recycling -90,6 -0,8 -91,4 0,015 0,000 0,002 -1,7E-07
------

- 109,4 0,234 0,032 0,027




